
 

 

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 

1. Označení a název ČOS 343902, 4. vydání, Změna 1 

SVAŘOVÁNÍ. 
OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ 

SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ 

2. Změna č. 2.  

Část č. 1  

Původní 
verze 

strana 3  QPL-22200-61 

QUALIFIED PRODUCTS LIST  
OF PRODUCT QUALIFIED 
UNDER MILITARY 
SPECIFICATION 

Nová verze strana 3 QPL-22200-65 

QUALIFIED PRODUCTS LIST  
OF PRODUCTS QUALIFIED 
UNDER MILITARY 
SPECIFICATION 

Část č. 2 

Původní 
verze 

strana 5, Přílohy  Příloha A Informativní přehled 
možných obalených elektrod 
podle klasifikace použitelný  
pro schvalovací (kvalifikační) 
zkoušky (Poznámka 2 a 5)  

str. 22 

Nová verze strana 5, Přílohy Příloha A Informativní přehled 
možných obalených elektrod 
podle klasifikace použitelný  
pro schvalovací (kvalifikační) 
zkoušky2), 5)  

str. 22 

Příloha B Informativní přehled 
základních materiálů pancéřových 
ocelí používaných pro výrobu  
a opravy vojenské techniky 
str. 24 

Část č. 3 

Původní 
verze 

strana 6, Kapitola 2  Tento ČOS nahrazuje  
ČOS 343902, 4. vydání. 

Nová verze strana 6, Kapitola 2 Tento ČOS nahrazuje  
ČOS 343902, 4. vydání, Změna 1. 

Část č. 4 

Původní 
verze 

strana 6, Kapitola 3, čl. 3.1 Zákon č. 309/2000 Sb. 

o obranné standardizaci… 
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Nová verze strana 6, Kapitola 3, čl. 3.1 Zákon č. 309/2000 Sb. 

Zákon o obranné standardizaci… 

Část č. 5 

Původní 
verze 

strana 6, Kapitola 3, čl. 3.1 Zákon č. 22/1997 Sb. 

o technických požadavcích  
na výrobky… 

Nová verze strana 6, Kapitola 3, čl. 3.1 Zákon č. 22/1997 Sb. 

Zákon o technických požadavcích  
na výrobky… 

Část č. 6 

Původní 
verze 

strana 6, Kapitola 3, čl. 3.1 Zákon č. 185/2001 Sb. 

o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nová verze strana 6, Kapitola 3, čl. 3.1 Zákon č. 541/2020 Sb. 

Zákon o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů 

Část č. 7 

Původní 
verze 

strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 ČOS 051650 

Nová verze strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 ČOS 051650* 

Vložit poznámku pod čarou: 

*ČOS 051650 byl zrušen  
bez náhrady. Pro účely tohoto 
ČOS lze nadále používat. 

Část č. 8 

Původní 
verze 

strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 Vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. 

o Katalogu odpadů 

Nová verze strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 Vyhláška č. 8/2021 Sb. 

Vyhláška o Katalogu odpadů  
a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů) 

Část č. 9 

Původní 
verze 

strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 Vyhl. č. 294/2005 Sb. 

o podmínkách ukládání odpadů  
na skládky a jejich využívání  
na povrchu terénu 

Nová verze strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 Vyhláška č. 273/2021 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech 
nakládání s odpady 
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Část č. 10 

Původní 
verze 

strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 ČSN EN ISO 15792-1 

Svařovací materiály – Zkušební 
metody – Část 1: Zkušební 
metody pro zkušební vzorky  
z čistých svarových kovů z oceli, 
niklu a slitin niklu (05 1102) 

Nová verze strana 7, Kapitola 3, čl. 3.1 ČSN EN ISO 15792-1 

Svařovací materiály – Zkušební 
metody – Část 1: Příprava 
zkušebních kusů a tyčí čistého 
svarového kovu z oceli, niklu  
a slitin niklu (05 1102) 

Část č. 11 

Původní 
verze 

strana 8, Kapitola 3, čl. 3.1 ČSN ISO 148-1 

Nová verze strana 8, Kapitola 3, čl. 3.1 ČSN EN ISO 148-1 

Část č. 12 

Původní 
verze 

strana 8, Kapitola 3, čl. 3.1 ČSN EN ISO 3581 

… svařování antikorozních  
a žáruvzdorných ocelí… 

Nová verze strana 8, Kapitola 3, čl. 3.1 ČSN EN ISO 3581 

… svařování korozivzdorných  
a žáruvzdorných ocelí… 

Část č. 13 

Původní 
verze 

strana 9, Kapitola 3, čl. 3.2 QPL-22200-61 

Nová verze strana 9, Kapitola 3, čl. 3.2 QPL-22200-65 

Část č. 14 

Původní 
verze 

strana 10, Kapitola 6, čl. 6.2, 
TABULKA 2 

Mez pevnosti Rm MPa min. 

600 

Nová verze strana 10, Kapitola 6, čl. 6.2, 
TABULKA 2 

Mez pevnosti Rm MPa min. 

6001) 

POZNÁMKA: 1) V případě, že vyhoví 
smluvní mez kluzu, je dovolena nižší 
mez pevnosti o 10%.

 

Část č. 15 

Původní 
verze 

strana 19, Kapitola 12, 
odstavec 1 

V souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 
10, odst. 3, jsou právnické  
a fyzické osoby oprávněné 
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k podnikání, povinny uvádět 
informace o způsobu využití nebo 
odstranění nespotřebovaných 
částí výrobků. Podle § 16 odst. 1, 
písmeno a) musí být odpady 
zařazeny podle druhů a kategorií 
podle § 5 a 6 tohoto zákona. 

Nová verze strana 19, Kapitola 12, 
odstavec 1 

Základní pravidla pro nakládání 
s odpady jsou stanovena 
zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech a jeho prováděcími 
právními předpisy. Podle § 15 
odst. 2, písmeno a) je původce 
odpadu povinen zařadit odpad 
podle druhu a kategorie  
a nakládat s ním podle jeho 
skutečných vlastností. 

Část č. 16 

Původní 
verze 

strana 19, Kapitola 12, 
odstavec 2 

Odpad vznikající při svařování 
obalenými elektrodami lze podle 
Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.,  
o Katalogu odpadů, zařadit  
do druhu 12 01 13 „Odpad  
ze svařování“, kategorie „0“. 

Nová verze strana 19, Kapitola 12, 
odstavec 2 

Odpad vznikající při svařování 
obalenými elektrodami lze podle 
vyhlášky č. 8/2021 Sb.,  
o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog 
odpadů), zařadit  
do druhu 12 01 13 „Odpady  
ze svařování“, kategorie „O“. 

Část č. 17 

Původní 
verze 

strana 19, Kapitola 12, 
odstavec 3 

Veškeré odpady lze ukládat podle 
Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. § 
3 odst. 2 písm. b) na skládkách 
skupiny S-001. 

Nová verze strana 19, Kapitola 12, 
odstavec 3 

Veškeré odpady lze ukládat podle 
vyhlášky č. 273/2021 Sb.,  
o podrobnostech nakládání 
s odpady, § 10 odst. 2 písm. b)  
na skládkách skupiny S-OO1. 

Část č. 18 

Původní 
verze 

strana 22 + 23, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

 

Informativní přehled možných 
obalených elektrod podle 
klasifikace použitelný  
pro schvalovací (kvalifikační) 
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 zkoušky (Poznámka 2 a 5) 

Nová verze strana 22 + 23, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

 

Informativní přehled možných 
obalených elektrod podle 
klasifikace použitelný  
pro schvalovací (kvalifikační) 
zkoušky2), 5) 

Část č. 19 

Původní 
verze 

strana 22, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

tabulka, sloupec 3, řádek 3 a 4 

QPL-22200-61 

Nová verze strana 22, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

tabulka, sloupec 3, řádek 3 a 4 

QPL-22200-65 

Část č. 20 

Původní 
verze 

strana 23, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

tabulka, sloupec 3, řádek 4 – 8 

QPL-22200-61 

Nová verze strana 23, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

tabulka, sloupec 3, řádek 4 – 8 

QPL-22200-65 

Část č. 21 

Původní 
verze 

strana 23, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

POZNÁMKY 

4 Norma QPL-22200-61 – Listy 
kvalifikovaných produktů … 

Nová verze strana 23, TABULKA 

Příloha A (informativní) 

POZNÁMKY 

4) Norma QPL-22200-65 – Listy 
kvalifikovaných produktů … 

Část č. 22 

Původní 
verze 

strana 24  poslední strana ČOS s tabulkou 
změn 

Nová verze strana 24 + 25 

Příloha B (informativní) 

 

Vložit tabulku  
Informativní přehled základních 
materiálů pancéřových ocelí  
používaných pro výrobu  
a opravy vojenské techniky  

(viz příloha Změny ČOS). 

Část č. 23 

Původní 
verze 

strana 24  poslední strana ČOS s tabulkou 
změn 

Nová verze strana 26 poslední strana ČOS s tabulkou 
změn  
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