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FOSFÁTOVÉ POVLAKY PRO SOUČÁSTI VOJENSKÉ TECHNIKY 

 

Změna č. 2 

Část č. 1 

Původní verze str. 3 ČOS 999914, 2. vydání, část Fosfátové povlaky, 
NEKOVOVÉ ANORGANICKÉ POVLAKY PRO 
SOUČÁSTI VOJENSKÉ TECHNIKY 

Nová verze str. 3 ČOS 801002, 1. vydání, Změna 1, FOSFÁTOVÉ 
POVLAKY PRO SOUČÁSTI VOJENSKÉ TECHNIKY 

Část č. 2 

Původní verze str. 3 ČSN EN ISO 9717:2014 

Nová verze str. 3 ČSN EN ISO 9717:2019 

Část č. 3 

Původní verze str. 3 MIL-DTL-16232G:2000 Not. 2 

Nová verze str. 3 MIL-DTL-16232H:2020 

Část č. 4 

Původní verze str. 3 ASTM F1137-18 

Nová verze str. 3 ASTM F1137/F113M-19 

Část č. 5 

Původní verze str. 3 TT-C-490F:2018 

Nová verze str. 3 TT-C-490G:2019 

Část č. 6 

Původní verze str. 5 NÁTĚRY A NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO OCHRANU 
KOVOVÝCH POVRCHŮ POZEMNÍ VOJENSKÉ 
TECHNIKY 

Nová verze str. 5 NÁTĚRY A NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO OCHRANU 
KOVOVÝCH POVRCHŮ PRODUKTŮ URČENÝCH K 
ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 

Část č. 7 

Původní verze str. 6 A-A-59267 NOT 3 

Nová verze str. 6 A-A-59267 NOT 4 

Část č. 8 

Původní verze str. 6 ASTM B117-18 

Nová verze str. 6 ASTM B117-19 (2019) 
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Část č. 9 

Původní verze str. 6 ASTM B849-02 (2013) 

Nová verze str. 6 ASTM B849-02 (2019) 

Část č. 10 

Původní verze str. 6 ASTM B879-17 

Nová verze str. 6 ASTM B879-17 (2017) 

Část č. 11 

Původní verze str. 6 ASTM D3359-17 

Nová verze str. 6 ASTM D3359-17 (2017) 

Část č. 12 

Původní verze str. 7 ASTM F519-18 

Nová verze str. 7 ASTM F519-18 (2018) 

Část č. 13   

Původní verze str. 7 Def Stan 03-11:2008 

Nová verze str. 9 SAE AMS03-11:2017 

Část č. 14   

Původní verze str. 9 Vojenský výzkumný ústav, s.p., Brno – Mgr. Eva 
Jančová. 

Nová verze str. 9 Vojenský výzkumný ústav, s.p., Brno, Mgr. Eva 
Jančová. Změnu 1 zpracoval Vojenský výzkumný 
ústav, s.p., Brno, Mgr. Eva Jančová a Změnu 2 
zpracoval Vojenský výzkumný ústav, s.p., Brno, Eva 
Jančová, M.Sc., DESS. 

Část č. 15 

Původní verze str. 8 MIL-PRF-3150E Not. 1 

Nová verze str. 8 MIL-PRF-3150E  

Část č. 16 

Původní verze str. 8 MIL-PRF-16173E (2)   

Nová verze str. 8 MIL-PRF-16173E  

Část č. 17 

Původní verze str. 8 MIL-STD-186F Not. 2 

Nová verze str. 8 MIL-STD-186F  

Část č. 18   

Původní verze str. 9 SAE AMS 2480H 

Nová verze str. 9 SAE AMS 2480J 

Část č. 19   

Původní verze str. 9 SAE AMS-QQ-P-416E 

Nová verze str. 9 SAE AMS-QQ-P-416F 
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Část č. 20 

Původní verze str. 13  [(MnFe)5H2(P04)4.4  H20] 

Nová verze str. 13  [(MnFe)5H2(P04)4.4H20] 

Část č. 21 

Původní verze str. 14 0,2  g.m-2 

Nová verze str. 14 0,2 g.m-2 

Část č. 22 

Původní verze str. 14 Zn2Me(PO4)2.  4H20 

Nová verze str. 14 Zn2Me(PO4)2.4H20 

Část č. 23   

Původní verze str. 20,       
str. 28 (2x) 

Def Stan 03-11 

Nová verze str. 20,       
str. 28 (2x) 

SAE AMS03-11 

Část č. 24 

Původní verze str. 32 ISO 2080:2008 
ISO 2859-1:1999/Amd.1:2011 

Nová verze str. 32 ISO 2080:2022 
ISO 2859-1:1999-ed.2.0 /  Amd.1:2011 

Část č. 25 

Původní verze str. 32 ISO 9717:2010   

Nová verze str. 32 ISO 9717:2017   

 


